BROSZURA PRODUKTOWA

SZKLO OGNIOCHRONNE POLFLAM
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Firma dziata w branzy szkta od 1992 roku, a od 2005 roku specjalizuje sie w produkgji szkta
ogniochronnego. W lutym 2019 roku zakonczyt sie proces przejecia spétki POLFLAM przez
Baltisse.

IPOLFLAM® jest czotowym producentem szkta ogniochronnego w Polsce, dynamicznie rozwijajacym
sie w skali globalnej. Oferuje szeroka game produktdéw o wszechstronnym zastosowaniu.

Obszary naszej specjalizacji to:

« produkcja i sprzedaz szkta ogniochronnego,

« zaplecze badawcze do testéw odpornosci ogniowej szkta i catych konstrukgji,
« doradztwo i szkolenia.

Misja IPOLFLAM®jest tworzenie szkta ogniochronnego, ktére zapewni najwyzszy poziom
bezpieczenstwa.

Wspbtpracujemy z:

 dostawcami systeméw aluminiowych, stalowych i drewnianych,

zaktadami stolarskimi i producentami rozwiazan z ptyt gipsowo-kartonowych,
instalatorami,

sprzedawcami i dystrybutorami szkta,

architektami,

* innymi specjalistami i firmami.

IPOLFLAM®



IPOLFLAM® produkuje szkto ogniochronne zaréwno do zastosowan zewnetrznych, jak

i wewnetrznych.

Szkto ogniochronne POLFLAM wykorzystywane
jest w takich elementach jak:

« Sciany dziatowe,

» bezszprosowe, bezramowe przegrody szklane,
e oknaidrzwi,

« fasady,

« dachy,

« podtogi,

* kurtyny dymowe.

Szkto ogniochronne POLFLAM moze by¢
wykorzystywane w réznych testowanych
i certyfikowanych systemach ramowych:
« aluminiowych,

« stalowych,

« drewnianych.

Aby uzyska¢ dodatkowe wtasciwosci uzytkowe,
szkto ogniochronne POLFLAM mozna zespalac
ze szktem:

* niskoemisyjnym,

* przeciwstonecznym,

 dzwiekochtonnym,

» bezpiecznym szktem warstwowym,

* antywtamaniowym i kuloodpornym,

* nieprzeziernym,

« barwionym w masie i ornamentowym,

« antyrefleksyjnym,

e itd.




POLFLAM El

Szczelno$¢ ogniowa z petnga izolacjg termiczna

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowi bariere zabezpieczajaca przed ptomienia-
mi i goracymi gazami oraz skutecznie blokuje przenikanie ciepta ze strony poddanej dziataniu
ognia na strone nienagrzewana. Sredni wzrost temperatury na stronie nienagrzewanej ogra-
niczony jest do 140 °C powyzej $redniej temperatury poczatkowej, przy czym maksymalny
wzrost temperatury w dowolnym punkcie ograniczony jest do 180 °C powyzej temperatury
poczatkowej.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: El tt

POLFLAM EW

Szczelno$¢ ogniowa z ograniczeniem promieniowania cieplnego
(kontrola promieniowania)

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowi bariere zabezpieczajaca przed pto-
mieniami i goragcymi gazami, ograniczajacy przenikanie ciepta promieniowania na strone
nienagrzewanga do poziomu maksymalnej wartosci 15 kw/mz2, mierzonej w odlegtosci 1 m
od elementu.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: EW tt

POLFLAM E

Whytacznie szczelno$¢ ogniowa (bariera przed ptomieniami
i gorgcymi gazami)

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowiacy bariere zabezpieczajaca przed ptomie-
niami i goracymi gazami przez wyznaczony czas. Przenikanie promieniowania cieplnego nie
jest ograniczone.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: E tt

SMOKEFLAM

Kurtyny dymowe
Zadaniem kurtyny dymowej jest kontrola rozprzestrzeniania sie dymu i goracych gazéw.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-4: DH tt, D tt

tt: czas klasyfikacyjny wyrazony w minutach

IPOLFLAM®




Cztery linie produktéw i dwie technologie

Asortyment produktéw POLFLAM opiera sie na dwéch technologiach: technologii hydrozelowej,
pozwalajacej na spetnienie wymogéw klas El i EW oraz technologii bezpiecznego szkta hartowane-
go, stosowanej w produktach klasy E oraz kurtynach dymowych. Podczas opracowywania nowego
asortymentu szkta ogniochronnego POLFLAM, zaréwno strukture szkta, jak i technologie, dostoso-
wujemy do wymagan klasyfikacyjnych.

® 6@ @ @ @ @ ectnologhydatey
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Szkto monolityczne

| 1zolacyjne szyby zespolone

Bezpieczne Szkto hartowane

Szkto monolityczne

15 30 60 9 120 180

Szkto ogniochronne POLFLAM znakowane jest trwatym oznaczeniem produktu, jak réwniez
kodem Data Matrix do celéw identyfikacji wyrobu.




Szkto ogniochronne POLFLAM El spetnia wymagania dotyczace izolacji termicznej, a szkto
ogniochronne POLFLAM EW spetnia zaostrzone wymagania dotyczace emisji promienio-
wania zgodnie z norma EN 13501-2 i bazuje na technologii hydrozelu opracowanej przez
POLFLAM.

Szyba ogniochronna sktada sie z dwdch szyb bezpiecznych hartowanych, ktére spetniajg wymaga-
nia normy EN 12150. Przestrzer pomiedzy dwiema szybami wypetniona jest warstwg bezbarwnego

hydrozelu. Grubos¢ warstwy hydrozelu decyduje o klasie odpornosci ogniowej.

Hydrozel jest produkowany w fabryce IPOLFLAM® wedtug wtasnej, chronionej receptury.
Ta technologia umozliwia firmie produkcje szkta ogniochronnego o wyjatkowych wtasciwosciach.

Szkto ogniochronne POLFLAM przeznaczone jest zardwno do zastosowan wewnetrznych,
jak i - przy zastosowaniu zespolen ze szktem funkcyjnym, do montazu na zewnatrz budynku.

IPOLFLAM®

TERMICZNIE HARTOWANE SZKEO — IZOLACY JNA
— BEZPIECZNE ZGODNE Z NORMA

EN 12150 SZYBA ZESPOLONA

MONOLITYCZNE Z ZASTOSOWANIEM
S7KEO OGNIOCHRONNE SZKEO FUNKCJONALNE SZYBY OGNIOCHRONNEJ
(OPCJONALNE) — (JEDNOKOMOROWA LUB

DWUKOMOROWA)

WARSTWA HYDROZELU -
RAMKA DYSTANSOWA
USZCZELNIACZ
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Symetryczna budowa Bardzo duze gabaryty tafli Szkto ogniochronne
szkta do 2200 x 4200 mm giete

&
A\
- Uy

Zakres temperatur Reakcja na ogiery B-s1, d0 Tafle o niestandardowych
-40°Cdo +50°C ksztattach

T, dB)>> >>>

Wysoki wspétczynnik przepuszczalnosci Wysoki wspoétczynnik izolacyjnosci Brak koniecznosci
Swiattat,—do 87 % akustycznej Ryy do 52 dB (TGU) pozycjonowania

-40/+50°C

=) 1(B)1
uv

Odporno$¢ na promieniowanie UV Wysoka odporno$¢ mechaniczna Najwyzsza odpornos¢ na uderzenie
(brak koniecznosci stosowania folii PVB)  (termicznie hartowane szkto bezpieczne) — wahadtem 1(B)1 (wg normy EN 12600)
[kg/m?] [mm] ‘
¢ o““
Mniejsza waga nizinne Mniejsza grubo$¢ nizinne Wysoka odporno$¢ na kontakt z woda
szkto ogniochronne szkto ogniochronne bez koniecznoéci zabezpieczenia krawedzi

c € Szkto ogniochronne POLFLAM jest opatrzone znakiem CE i odpowiada w petni wymaganiom
odpowiednich zharmonizowanych Norm Europejskich (EN 14449, EN 12150 oraz EN 1279).




Szkto ogniochronne POLFLAM jest dostepne w klasach odpornosci ogniowej:

« EI30 do EI 180,

« EW 30 do EW 120,

* E 30.
POLFLAM E30 | EW 30 EW 60 ElI 15 El 30 El 60 El 90 EI 120 EI 180
Grubo$¢ nominalna [mm] 6 16 16 20 16 20 25 28 32 35 35 40 55
Tolerancja grubosci [mm] +0.2 22 +2 +2 ) +2 w2 +2 =3 3 2 3 +3 =3
Ciezar [kg/m?] 15 33 33 38 33 38 45 49 52 57 57 64 83
Elg"ﬂizar,]"dpomosc' na EN 135012 | E30 |EW30| EW60 | EW60 | EI15 | EI30 | EI60 | EI60 | EI90 | EI90 | EI120 | EI120 | EI 180
frf;ﬁ’uszczalnosc Swiatta | engi0 | 90 | ssr | ssr | 87 | ssx | 87 87 87 85 87 87 86 85

V

Catkowita przepuszczal-
no$¢ energii promienio- EN 410 NPD | 73* 73% 72 B 72 70 71 68 70 70 68 66
wania stonecznego g [%]
wspbtczynnik przenikania | g\ 673 | 57 | 4gx | 4gx | 44 | 48 | 44 | 40% | 37 | 36* | 33 | 33 | 30 | NPD
ciepta Ug [W/m2K]
Izolacyjno$¢ akustyczna EN 12758 31 41 41 42 41 42 44 45 44 47 47 48 45
Rw (G Cy) [dB] (-2;-3) | (:2:3) | (:213) | (:2-3) | (-2-3) | (-2;-3) | (:2;-4) | (-15:3) | (:2;:3) | (15-4) | (-15-4) | (-15-4) | (-15-4)
Odpornoé¢ na uderzenie
wahadtern EN 12600 | 1(O)1 1(B)1
Reakcja na ogied EN 13501-1 | A1 B-s1,d0
ngres tem'peratur NPD -40°C/ +50°C
uzytkowania
Mozliwos¢ wykonania Nie Tak

szkta gietego

* parametry szacunkowe

IPOLFLAM®



Tafle szkta ogniochronnego POLFLAM BR mozna taczy¢ bezposrednio ze soba pionowymi bokami

bez koniecznosci stosowania stupkéw pionowych lub systeméw ramowych.

POLFLAM BR El 30 El 60 EI 90 El 120
Grubos¢ nominalna [mm] 30 35 38 45 50
Tolerancja grubosci [mm] +2 +3 +3 +3 +3
Ciezar [kg/m?] 65 69 75 82 90
Klasa odpornosci na ogier EN 13501-2 EI30 El 60 El 60 EI 90 EI 120
Przepuszczalno$¢ Swiatta EN 410 84 84 84 84 84
T [%]
Catkowita przepuszczalnosé
energii promieniowania EN 410 68 67 67 64 66
stonecznego g [%]
Wspétczynnik przenikania . . . .
ciepta U, [W/mK] EN 673 4.6 4.2 3.6 3.8 2.9
Izolacyjno$¢ akustyczna

EN 12758 44(-2;-3 44(-2;-3 44(-1;-3 47 (2;-3 46 (-1;-3
R (GO 18] (2;3) (2i3) (1;3) (23) (13)
Odporno$¢ na uderzenie EN 12600 1@)1
wahadtem
Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1,d0
ngres tem'peratur -40°C/+50°C
uzytkowania
Mozliwo$¢ wykonania szkta Tak

gietego

* parametry szacunkowe

IPOLFLAM® zajmuje sie takze produkcja szkta ogniochronnego gietego o duzym promieniu giecia,
réwniez w rozmiarach XXL.
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Ze szkta ogniochronnego zespolonego
POLFLAM jednokomorowego (DGU) i dwuko-
morowego (TGU) powstaja fasady o wyjatko-
wej przejrzystosciiwtasciwosciach uzytkowych.
Najnowoczesdniejsze systemy konstrukcyjne
z szktem ogniochronnym POLFLAM SG po-
zwalajq uzyskaé na zewnetrznej stronie efekt
idealnie gtadkiej szklanej powierzchni.

Wyjatkowo wysoka wartos¢ wspdtczynnika T,
oznacza optymalng przepuszczalnosé Swiatta
> 70%.

Szkto ogniochronne zespolone POLFLAM

mozna réwniez taczyc ze:

* szktem niskoemisyjnym (Low-E) lub

« wysokoselektywnym szktem przeciwsto-
necznym

aby uzyskac efekt identyczny jak w przypadku
szyb zespolonych bez wtasciwosci ogniochron-
nych, a jednoczeénie poprawi¢ bilans energe-
tyczny budynku.

Szkto ogniochronne zespolone POLFLAM
mozna taczy¢ réwniez z taflami o specjalnych

wtasciwosciach uzytkowych — szktem bezpiecz-
nym, dZzwiekochtonnym i o zwiekszonym stop-
niu bezpieczenstwa, jak réwniez szktem nie-
przeziernym, antyrefleksyjnym itd.

Szkto ogniochronne zespolone POLFLAM prze-
znaczone do zastosowan na fasadach moze by¢
uzywane w réznych systemach ramowych:

« aluminiowych,

* stalowych,

 drewnianych.

Szkto fasadowe ogniochronne zespolone

POLFLAM cechuje:

« szeroka paleta powtok dla szyb zespolonych
jednokomorowych (DGU) lub dwukomoro-
wych (TGU),

« bardzo niska wartos¢ Ug, od 0,5 W/m2K dla
szyb zespolonych dwukomorowych z powto-
kami wysokoselektywnymi,

« mozliwos¢ zastosowania duzych rozmiaréw
szyb zespolonych: 2200 mm x 4200 mm,
co pozwala uzyskac lepsze parametry
termiczne catej fasady.

IPOLFLAM®



Asortyment jednokomorowych izolowanych szyb zespolonych (DGU)

POLFLAM DGU ze szktem niskoemisyjnym Low-E (np. ClimaGuard 1.0 T ESG)

POLFLAM DGU El 30 El 60 EI 90 El 120
Budowa szkta 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0 | ClimaGuard 1.0
TESG TESG TESG TESG TESG TESG TESG
16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon
POLFLAM EI POLFLAM EI POLFLAM El POLFLAMEI POLFLAMEI POLFLAM EI POLFLAM EI
30 (20 mm) 60 (25 mm) 60 (28 mm) 90 (32 mm) 90 (35 mm) 120 (35 mm) 120 (40 mm)

Grubo$¢ nominalna [mm] 42 47 50 54 57 57 62
Tolerancja grubosci [mm] +35 +3.5 +3.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
Ciezar [kg/m?] 53 59 63 68 72 72 78
E;Z%Odpomosc' na EN 13501-2 EI30 EI 60 EI 60 EI90 EI90 EI120 EI120
Przfpuszczalnosc Swiatta EN 410 7 72 72 71 71 70 70
T [%]
Catkowita przepuszczal-
no$¢ energii promienio- EN 410 48 48 49 48 49 49 49
wania stonecznego g [%]
Wspotczynnik przenika-
nia ciepta Ug [W/m?K] EN 673 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Izolacyjnosc akustyczna EN 12758 44 (-2;-7) 46 (-3:-8) NPD NPD 48 (-2:-7) 48 (-2:-7) NPD
Rw (C; Ctr) [dB]
Odpornos¢ na uderzenie
wahadtem EN 12600 1(Q)1/1(B)1
Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1,d0
Zakres temperatur -40°C/+50°C

uzytkowania

POLFLAM DGU z wysokoselektywnym szktem przeciwstonecznym (np. SunGuard SN 70S HT ESG)

POLFLAM DGU El 30 El 60 EI 90 El 120

Budowa Szkta 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
SunGuard SN SunGuard SN SunGuard SN SunGuard SN SunGuard SN SunGuard SN SunGuard SN
70S HT ESG 70S HT ESG 70S HT ESG 70S HT ESG 70S HT ESG 70S HT ESG 70S HT ESG
16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon 16 mm Argon
POLFLAM EI POLFLAMEI POLFLAMEI POLFLAMEI POLFLAM El POLFLAM El POLFLAM El
30 (20 mm) 60 (25 mm) 60 (28 mm) 90 (32 mm) 90 (35 mm) 120 (35 mm) 120 (40 mm)

Grubo$¢ nominalna [mm] 42 47 50 54 57 57 62

Tolerancja grubosci [mm] +3.5 +3.5 +3.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5

Ciezar [kg/m?] 53 59 63 68 72 72 78

ggaizaﬁ"dpomosc' na EN 13501-2 EI30 El 60 El 60 EI90 EI90 EI120 EI120

Przepuszczalno$¢ Swiatta EN 410 68 68 68 67 67 67 66

T [%]

Catkowita przepuszczal-

nos¢ energii promienio- EN 410 39 39 39 39 39 39 39

wania stonecznego g [%]

Wspotczynnik przenika-

nia ciepta U [W/meK] EN 673 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

lzolacyjnos¢ akustyczna EN 12758 44 (-2;-7) 46 (-3:-8) NPD NPD 48 (-2:-7) 48 (-2:-7) NPD

Rw (G; Ctr) [dB]

Odporno$¢ na uderzenie

wahadtem EN 12600 1(Q)1/1(B)1

Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1,d0

Zakres temperatur -40°C/+50°C

uzytkowania

Aby uzyskac wiecej informacji o POLFLAM TGU prosimy o kontakt z lokalnym kierownikiem ds. sprzedazy.




Szkto ogniochronne POLFLAM H znajduje zastosowanie w przeszkleniach dachowych.

W razie pozaru szkto ogniochronne zamontowane we witasciwym systemie ramowym tworzy bariere
zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie ognia na budynek potozony wyzej lub na nastepna strefe pozarowa.
Szkto ogniochronne POLFLAM H taczymy ze:

« szktem niskoemisyjnym (Low-E) lub

« wysokoselektywnym szktem ochronnym.

POLFLAM H jest testowany w stalowych i aluminiowych systemach ramowych.

POLFLAM H El 30 DGU El 30 TGU
Budowa Szkta 6 mm SunGuard SN 70/35 HT ESG 6 mm SunGuard SN 70/35 HT ESG
16 mm Argon 16 mm Argon
POLFLAM H EI 30 (22 mm) 6 mm ClimaGuard Premium 2T ESG
16 mm Argon
POLFLAM H EI 30 (22 mm)
Grubo$¢ nominalna [mm] 44 66
Tolerancja grubosci [mm] +3.5 +4.1
Ciezar [kg/m?] 58 69
Klasa odpornosci na ogien EN 13501-2 REI 30 REI 30
Przepuszczalno$¢ Swiatta T, [%] EN 410 67 60
Cglkow[ta przepuszczalno$¢ energii promie- EN 410 35 31
niowania stonecznego g [%]
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug [W/m2K] EN 673 1.5% 0.8*
Izolacyjnos¢ akustyczna Ry, (C; Cy;) [dB] EN 12758 NPD NPD
Odpornoé¢ na uderzenie wahadtem EN 12600 1(Q)1/1(B)1 1(Q)1/1(O)1/1(B)1
Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1,d0
Zakres temperatur uzytkowania -40°C/+50°C

* kat instalacji: 15°

vl IPOLFLAM®




SMOKEFLAM to przezierna kurtyna dymowa (SSB — static smoke barriers), przebadana zgodnie
znorma EN 12101-1.
Kurtyna dymowa wykonana jest ze szkta hartowanego zgodnie z norma EN 12150-2.

Zadaniem kurtyny dymowej jest kontrola rozprzestrzeniania sie dymu i goracych gazéw.

SMOKEFLAM DH30/D 120
Grubo$¢ nominalna [mm] 6
Tolerancja grubosci [mm] +0.2
Ciezar[kg/m?] 16
Klasa odpornosci na ogien EN 13501-4 DH30/D 120
Przepuszczalno$¢ Swiatta T, [%) EN 410 90
Odbicie Swiatta wew. / zew. [%)] EN 410 8/8
Odpornos¢ na uderzenie wahadtem EN 12600 101
Reakcja na ogien EN 13501-1 A1

Zastosowanie

kurtyny dymowe

Wymiary [mm]

Szeroko$¢ 500-2420 / Wysoko$¢ 1300

Tafle o nieregularnych ksztattach

Przetestowane i zatwierdzone

Ilo$¢ zawiesi

2-3 (w zaleznosci od wymiaru tafli szkta / wagi szkta)

Montaz

Odpowiedni zestaw akcesoriéw montazowych




IPOLFLAM® od wielu lat wspdtpracuje z dostawcami systemow stalowych, aluminiowych i drewnianych,
dzieki czemu szkto ogniochronne POLFLAM jest dostepne w szerokiej gamie systeméw na kazdym rynku.

©

SCIANY OKNA FASADY
DZIALOWE I DRZWI | DACHY

IPOLFLAM®




SCIANY
DZIALOWE

Szkto ogniochronne BR do systemu bezszprosowego moze by¢ réwniez wykorzystywane w bezra-
mowych przegrodach szklanych EI 30, EI 60, EI 90 oraz EI 120 —z montazem bezposrednio w $cianach
z réznych materiatéw, bez koniecznosci stosowania ram ogniochronnych i stupkéw pionowych.

System BR moze osigga¢ wysokos¢ do 4800 mm z nieograniczong dtugoscig przegrdod — dzieki
zamontowaniu wielu tafli szkta ogniochronnego POLFLAM BR potaczonych ze sobg doczotowo.

System BR moze by¢ montowany w $cianach sztywnych i $cianach podatnych strukturalnie. System BR
mozna taczy¢ z dostepnymi na rynku systemami drzwi przeciwpozarowych.

Informacje techniczne o szkle ogniochronnym POLFLAM BR znajdujg sie na stronie 9.




SCIANY
DZIALOWE

Szkto ogniochronne POLFLAM FR jest stosowane w systemie bezramowym FR El 30, El 60, El 90,
El 120 i EI 180, co daje mozliwo$¢ montazu bezposrednio w otworach scian z réznych materiatéw,
bez koniecznosci stosowania systemu ram ogniochronnych. Powierzchnia przeszklenia POLFLAM FR
moze wynosi¢ nawet 4,5 m2.

POLFLAM FR El 30 El 60 El 90 EI 120 El 180
Grubo$¢ nominalna [mm] 20 25 35 35 55
Tolerancja grubosci [mm] +2 +3 +3 +3 +3
Ciezar [kg/m?] 38 45 57 57 83
Klasa odpornosci na ogien EN 13501-2 El 30 El 60 EI90 El 120 EI 180
Przepuszczalnos¢ swiatta t, [%) EN 410 87 87 87 87 85

Catkowita przepuszczalnos¢ energii promie-

niowania stonecznego g [%] 410 72 n 70 i 66
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug [W/m2K] EN 673 4.4 4.0* 33 3.4% NPD
Izolacyjno$¢ akustyczna Ry, (C; Cy,) [dB] EN 12758 42 (-2;-3) 44 (-2; -4) 47 (-1;-4) 45 (-1;-4) 45 (-1;-4)
Odporno$¢ na uderzenie wahadtem EN 12600 1(B)1

Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur uzytkowania -40°C/+50°C

Mozliwo$é¢ wykonania szkta gietego Tak

* parametry szacunkowe

3 IPOLFLAM®




Szkto ogniochronne POLFLAM F znajduje zastosowanie w przeszkleniach podtogowych.

Jest ono dostepne do zastosowan wewnetrznych w klasach odpornosci ogniowej REI 30, 45, 60, 90
i 120. Podtogi ze szkta ogniochronnego umozliwiajg doswietlenie pomieszczen swiattem dziennym,
jednoczesnie zapewniajac uzytkownikom budynku maksymalng ochrone w przypadku pozaru.

IPOLFLAM® oferuje szkto na podtogi szklane o nosnosci do g, = 5 kN/m?.
Szkto POLFLAM F moze zostac¢ pokryte sitodrukiem antyposlizgowym i dostepne jest rowniez w postaci

tafli o nieregularnym ksztatcie.

POLFLAM

F62 F72 F110
Klasa odpornosci na ogien REI 30, REI 60 REI 30 REI 30, REI 60, REI 90, REI 120
Catkowita grubo$¢ [mm] 62 72 110
Tolerancja grubos$ci [mm] +3 +3 +3
Ciezar [kg/m?] 136 136 158
Przepuszczalno$¢ Swiatta T, [%] 75% 69* 558
Wspétczynnik przenikania ciepta Ug [W/m2K] 4.0% 2.8* 0.8%*
Izolacyjno$¢ akustyczna Ry, (C; Cy,) [dB] 53 (-3;-7)* 53 (-3;-7)* 54 (-3;-7)*
Odporno$¢ na uderzenie wahadtem 1(8)1 1(B)1/1(B)1
Zakres temperatur uzytkowania -40°C/+50°C
. 2200x1650 REI 30
Maksymalne wymiary szkta [mm] 1900x1650 REI 60 2200x1650 2200x1650
* parametry szacunkowe;
** parametry szacunkowe; 2 x szkto niskoemisyjne o wspétczynniku 1,1;
Szkto o innej budowie - na zyczenie.
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Aby uzyska¢ wiecej informacji o ,SYSTEM FR FLOOR” odwiedZ nasza strone www.polflam.com.




IPOLFLAM® z powodzeniem przeprowadzit serie testdw ogniowych na przegrodach drewnianych
pod katem wymagan klasyfikacji EW 30, EW 60 oraz EI 15 do El 120.

W trakcie procesu certyfikacji przetestowano konfiguracje ze szktem zespolonym izolacyjnym oraz
monolitycznym, z wykorzystaniem pojedynczych, podwdjnych oraz potréjnych szyb zespolonych,
przy uzyciu bezpiecznego szkta warstwowego (do P5A), szkta hartowanego, szkta float oraz z lub bez
uwzglednienia powtok.

W przypadku szyb zespolonych izolacyjnych mozna stosowac ramki dystansowe wykonane z réznych
materiatéw zachowujac obustronng odpornos¢ ogniowa.

Do pozostatych kluczowych rozwiazan systemowych nalezg listwy przyszybowe z jednej lub z obu
stron, mozliwo$¢ stosowania ram o nieregularnych ksztattach, mocowanie za pomoca kotkdéw i Srub

oraz ramy prefabrykowane do montazu na miejscu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o ,,KONSTRUKCJE DREWNIANE" odwiedzZ nasza strone:
www.polflam.com.

IPOLFLAM®
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SCIANY OKNA FASADY PODtOCGI KURTYNY
DZIALtOWE | DRZWI | DACHY DYMOWE

Informacje zawarte w niniejszej publikacji maja charakter wytacznie informacyjny.
Informacje te moga ulec zmianie, a produkty moga zosta¢ zmodyfikowane,
uzupetnione lub wycofane przez POLFLAM Sp. z 0.0. bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy marek wymienione w niniejszej publikacji sa
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy POLFLAM Sp. z 0.0.

‘ € Oznaczenie CE potwierdza, ze produkt jest zgodny z odpowiednia
zharmonizowana norma europejska.

Specyfikacje techniczne produktéw dostepne s3g na stronie internetowe;j
www.polflam.com

POLFLAM Sp. z o.0.
Jeziorzany, Aleja Krakowska 3
05-555 Tarczyn
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